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Za povr{insko za{~ito betona pri gradnji cest se uporablja hidrofobna za{~ita s sredstvi na osnovi silanov. Hidrofobni
(vodnoodbojni) za{~itni premaz zavira vstopanje vode v notranjost materiala, ob tem pa prepu{~a prehajanje vodne pare skozi
impregnacijo. Za dolo~itev vodoodbojne u~inkovitosti razli~nih silanskih za{~itnih sredstev se uporabljata standardni metodi:
meritev vodne vpojnosti impregniranih betonskih vzorcev in preskus OSMO (meritev zmrzlinske odpornosti impregniranih
betonskih vzorcev). Vstopanje vode v hidrofobno za{~iteno plast poroznega gradbenega materiala smo preu~evali z nevtronsko
radiografijo. To je neporu{na metoda za kvantitativno dolo~anje koncentracije vodika in omogo~a spremljanje prehajanja vode
v poroznih gradbenih materialih. S kombinacijo standardnih gravimetri~nih metod in neporu{ne metode smo ovrednotili
u~inkovitost hidrofobne za{~ite dveh silanskih za{~itnih sredstev.

Klju~ne besede: gradbeni materiali, beton, hidrofobna impregnacija, prehajanje vode, zmrzlinska odpornost, preskus OSMO,
neporu{ne preiskave, nevtronska radiografija

A hydrophobic treatment with silane agents is used for the surface protection of concrete in road construction. The hydrophobic
(water repellent) protective coating prevents the penetration of water into the material while allowing the penetration of vapour.
Two standard methods are employed for determining the hydrophobic efficiency of various silane agents: measurement of
capillary water absorption in impregnated concrete samples and the OSMO test (measurement of frost resistance of impregnated
concrete samples). Penetration of water into the hydrophobic impregnated area of porous building material was studied by
neutron radiography. Neutron radiography is a non-destructive method for quantitative measurement of hydrogen concentration
and enables monitoring of water transport in porous building materials. By a combination of standard gravimetric methods and a
non-destructive method we evaluated the efficiency of the hydrophobic treatment of two silane agents.

Keywords: building materials, concrete, hydrophobic impregnation, water transport, frost resistance, OSMO test,
non-destructive testing, neutron radiography

1 UVOD

Propadanje betona je posledica razli~nih procesov, ki
potekajo zaradi prehajanja vode in raztopin {kodljivih
snovi kot SO2, soli in kloridov. Zato je treba prepre~iti
oz. omejiti vstopanje vode v beton ter prehod vode po
poroznem materialu. Za za{~ito gradbenih materialov
pred vlago se uporabljajo razli~ni na~ini kemijske in
mehanske za{~ite, med njimi je pomembna hidrofobna
za{~ita s sredstvi na osnovi silanov (alkil-alkoksi silani).
Hidrofobna (vodnoodbojna) za{~ita zavira vstopanje
vode v notranjost materiala, ob tem pa prepu{~a preha-
janje vodne pare skozi impregnacijo 1. Hidrofobna
sredstva se uporabljajo za povr{insko za{~ito nepohod-
nega betona pri gradnji cest.

U~inkovitost hidrofobne za{~ite je odvisna predvsem
od kemi~ne sestave hidrofobnega sredstva. Za dolo~itev
vodnoodbojne u~inkovitosti razli~nih silanskih za{~itnih
sredstev se uporabljata standardni metodi: meritev vodne
vpojnosti impregniranih betonskih vzorcev in preskus
OSMO (meritev zmrzlinske odpornosti impregniranih
betonskih vzorcev). Dodatne informacije o prodiranju
vode v hidrofobno za{~itno plast gradbenega materiala
(rde~a opeka) smo dobili z uporabo nevtronske radio-

grafije, ki je neporu{na metoda visoke lo~ljivosti za
kvantitativno dolo~anje vodika v laboratorijskih vzorcih
2. V ~lanku so predstavljeni rezultati, dobljeni s stan-
dardnima gravimetri~nima metodama in nevtronsko
radiografijo, s katerima smo ovrednotili u~inkovitost
hidrofobne za{~ite dveh silanskih za{~itnih sredstev.

2 HIDROFOBNA SREDSTVA

Silanska za{~itna sredstva so zelo uporabna za
povr{insko za{~ito betona 1. Prednost impregnacije s
silani je, da sredstvo prodre globoko pod povr{ino grad-
benega materiala. Zna~ilno je mo~no vodnoodbojno
delovanje hidrofobne plasti, ki zavira prehajanje vode po
materialu, obenem pa prepu{~a prehajanje vodne pare po
porah. Na povr{ini imregniranega materiala je opazen
efekt "kaplji~enja", nabrizgana voda se na povr{ini zbira
v kapljice in ne omo~i materiala. Mehanske lastnosti
materiala se zaradi impregnacije ne spremenijo. Zaradi
razpadanja polimerne silikonske smole ob izpostav-
ljenosti svetlobi, vremenskim razmeram in polutantom
u~inkovitost hidrofobne za{~ite s ~asom pada, kar ime-
nujemo staranje hidrofobne za{~ite. Zato je treba hidro-
fobno za{~ito povr{ine betonov redno obnavljati.
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Alkil-alkoksi silani so reaktivne spojine silicija in
organskih nepolarnih skupin, s kemijsko formulo
R-Si-(OR')3. Majhne silanske monomere prodirajo po
porah v notranjost materiala in se tam (ob prisotnosti
vode) s polikondenzacijo pove`ejo v polimerne verige
silikonske smole. Polimere se z vodikovo vezjo ve`ejo
na silikatno osnovo ter notranjost por prekrijejo s tanko
hidrofobno plastjo. Hidrofobna u~inkovitost silanov je
odvisna predvsem od kemijske sestave monomer: alkok-
si skupine (OR') dolo~ajo reaktivnost spojine, alkilne
skupine (R) pa dolo~ajo vodnoodbojni u~inek impregni-
ranega materiala 3. Prodornost silanskega za{~itnega
sredstva pod povr{ino betona je odvisna od velikosti
molekul. Pri ve~jih silanskih molekulah je prehod po
porah ote`en, zato sredstvu dodamo topilo, ki kasneje
odpari. V tabeli 1 so predstavljene lastnosti dveh silan-
skih sredstev, ki smo ju preiskovali.

Tabela 1: Lastnosti preiskovanih silanskih za{~itnih sredstev.
Table 1: Characteristics of evaluated silane protective agents.

hidrofobno sredstvo NOTE IBTE
aktivna spojina n-oktil trietoksi

silan, zmes silana in
siloksana

i-butil trietoksi
silan

molska masa
(g mol-1)

276 220

vsebnost vodika
(mas. %)

11,6 10,9

topilo white {pirit, 20% ~isti silan, brez
topila

hlapnost hlapno topilo hlapen silan

3 NEVTRONSKA RADIOGRAFIJA

Nevtronska radiografija (NR) je zelo uporabna
metoda za dolo~anje koncentracije vode in hidrofobnih
za{~itnih sredstev v gradbenih materialih 4,5. Posnetek z
NR nam da sen~no sliko preiskovanega vzorca kot
rezultat absorpcije in sipanja termi~nih nevtronov v
snovi. Za detekcijo nevtronov uporabljamo slikovne
plo{~e visoke lo~ljivosti (0,27 mm) 6. Zelo ob~utljive
slikovne plo{~e omogo~ajo kratke ~ase slikanja, zato jih
lahko uporabimo za spremljanje hitrih procesov preha-
janja vode v poroznih vzorcih gradbenih materialov.
Ob~utljivost kvantitativne metode NR za dolo~anje vode
je 0,3 mas.% H2O v 2,5 cm debelih ope~nih vzorcih 2.
Ob~utljivost metode se zmanj{a z ve~anjem debeline
vzorcev. Betonski vzorci zaradi svoje nehomogene
sestave in vsebovane vezane vode omejujejo uporabo
NR, saj je lo~ljivost in ob~utljivost za detekcijo vode
mnogo manj{a.

4 EKSPERIMENTALNO DELO

4.1 Vodna vpojnost impregniranih vzorcev

Pripravili smo betonske kocke (stranica ~7 cm) po
standardnem postopku za preiskavo cementa (w/c=0,5,
cement PC 45B - Trbovlje, agregat kremen~ev pesek

NORMSAND EN 196/1, razmerje cement : pesek = 1:3).
Betonske kocke so odle`ale 1 leto pred uporabo. Pred
impregnacijo smo jih prerezali na pol, jih oribali z
jekleno krta~o, oprali in posu{ili na sobni temperaturi.
Vzorce smo impregnirali s potopitvijo (2×4 s) v razto-
pino silanskega sredstva in jih pustili odle`ati 7 dni na
sobni temperaturi, da je potekla vezava silanov do poli-
merne silikonske smole. Impregnirane ter neimpregni-
rane vzorce smo potopili v vodo in spremljali nara{~anje
mase vzorcev zaradi vodne vpojnosti. Relativno na-
ra{~anje mase vzorcev smo dolo~ili v odvisnosti od ~asa
namakanja.

4.2 OSMO test (preizkus zmrzlinske odpornosti betona v
prisotnosti soli) 7

Pripravili smo kocke (stranica ~15 cm) iz betona
slabe zmrzlinske odpornosti (w/c=0,7, cement 15z 45B,
razmerje cement : pesek = 1 : 6,3). Betonske kocke so
odle`ale 3 mesece pred uporabo. Pred impregnacijo smo
jih prerezali na pol, jih oribali z jekleno krta~o, oprali in
posu{ili na sobni temperaturi. Vzorce smo impregnirali s
potopitvijo (2×4 s) v raztopino silanskega sredstva in jih
pustili odle`ati 7 dni na sobni temperaturi, da je potekla
vezava silanov do polimerne silikonske smole.
Zmrzlinsko obstojnost vzorcev smo dolo~ili s preskusom
OSMO po standardnem postopku 7: impregnirane ter
neimpregnirane vzorce smo izpostavili 25 ciklusom
zmrzovanja (16 h pri −20 °C) in odtaljevanja (8 h pri
+20 °C) pod vplivom soli (3 mas.% raztopina NaCl).
Izgubo mase betonskih vzorcev zaradi zmrzlinskih
po{kodb smo merili po vsakih 5 ciklusih preskusa
OSMO. Opazovali smo tudi zmrzlinske po{kodbe na
povr{ini betona.

4.3 Spremljanje prenosa vode po vzorcih z nevtronsko
radiografijo

Meritve z NR smo izvedli na Institutu "Jo`ef Stefan",
na termalni koloni eksperimentalnega reaktorja TRIGA
Mark II. Karakteristike nevtronskega izvira in
nevtronskih detektorjev (slikovnih plo{~) so podrobno
predstavljene v literaturi 6,8. S slikovnimi plo{~ami smo
posneli porazdelitev vodika (tj. vode in hidrofobnih
snovi) v poroznem gradbenem materialu (opeka). ^asi
slikanja so bili 30 s, prostorska lo~ljivost pa je bila 0,27
mm. Na posnetkih smo izmerili profile atenuacije
nevtronov v vzorcih ter jih z uporabo umeritvene kri-
vulje pretvorili v koncentracijske profile vodika 2.
Ope~ne vzorce (8×3 cm, debelina 2,5 cm) za preiskave z
NR smo pripravili iz rde~e opeke. Vzorce smo postavili
v kadice z raztopino silanskega za{~itnega sredstva, in
raztopina se je dvigala po vzorcih s kapilarnim vlekom.
Po kon~ani impregnaciji smo vzorce pustili 3 dni do
kon~ane vezave silanov v silikonske smole. Ope~ne
vzorce smo impregnirali z enega konca, u~inkovitost
impregnacije pa smo presku{ali tako, da smo drugi
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konec postavili v kadico z vodo in spremljali njeno
prodiranje v impregnirano plast materiala.

5 REZULTATI IN DISKUSIJA

5.1 Vodovpojnost impregniranih vzorcev

Na sliki 1 je prikazan prirastek mase ob namakanju
impregniranih in neimpregniranih betonskih vzorcev.
Vzorci, impregnirani z IBTE, absorbirajo manj{o
koli~ino vode, kar ka`e na bolj{o u~inkovitost take
impregnacije. Rezultate razlagamo s tem, da majhne
molekule silana IBTE (M = 220 g mol-1) prodrejo pod
povr{je betona globlje kot velike molekule silana NOTE
(M = 276 g mol-1). Ob tem je NOTE {e dodatno raz-
red~en s topilom, zato se pri kratkotrajnem postopku
impregnacije v betonske vzorce vpije manj silana NOTE.
U~inek globokega prodiranja sredstva pod povr{ino na
zmanj{anje vodne vpojnosti se ujema z rezultati, objav-
ljenimi v literaturi 1.

Rezultati preskusa OSMO (5.2) nasprotujejo merit-
vam vodne vpojnosti, saj je po tem preskusu u~in-
kovitost sredstva NOTE ve~ja kot pa IBTE (glede
zmrzlinske obstojnosti). Metoda vodne vpojnosti nam v
primerjavi silanov IBTE in NOTE ne poda zanesljive
ocene o dejanski vodnoodbojni u~inkovitosti hidrofobnih
sredstev. Sredstvi IBTE in NOTE sta zelo razli~ni po
kemijskih (sestava, dodano topilo pri NOTE) in fizi-
kalnih lastnostih (hlapnost silanov in topila), pri meritvi
vodne vpojnosti pa to ka`e na navidezno bolj{o
u~inkovitosti silana IBTE.

5.2 Preskus OSMO

U~inek hidrofobne za{~ite na zmrzlinsko odpornost
betona pod vplivom soli smo preiskovali s preskusom
OSMO. Ta metoda dejansko prika`e u~inkovitost hidro-
fobne za{~ite s podalj{anjem obstojnosti impregniranega
betona pri simulaciji vremenskih razmer, katerim je

beton izpostavljen v naravi. Na sliki 2 je prikazano
propadanje betona pri staranju, to je lu{~enje povr{ine
betona (izguba mase materiala na enoto povr{ine, mg
mm-2) v odvisnosti od {tevila ciklusov zmrzovanja in
odtaljevanja v raztopini NaCl (meritev vsakih 5
ciklusov).

Impregnirani vzorci so bolj odporni proti zmrzovanju
kot neimpregnirani. Za{~ita betona z IBTE ima le
kratkotrajen u~inek, saj opazimo prve po{kodbe `e po
10-15 ciklusih. Propadanje materiala se {e pove~a z
nadaljnjim zmrzovanjem, opazili pa smo tudi mo~no
lu{~enje povr{ine betona. Za{~ita z NOTE je precej bolj
u~inkovita, saj niti po 25 ciklusih preskusa OSMO nismo
opazili izgube materiala, na povr{ini betona pa ne
po{kodb. Sklepamo, da je zmrzlinska obstojnost betonov
mnogo ve~ja pri impregnaciji s silanom NOTE kot pa z
IBTE. To si razlagamo tako, da imajo hidrofobne alkilne
skupine n-oktilov v primerjavi z manj{imi i-butili bolj
nepolaren zna~aj ter tako delujejo bolj vodnoodbojno.
Tako v betonu, impregniranem z IBTE, `e po nekaj
ciklih zmrzovanja opazimo po{kodbe, zaradi le delne
za{~ite za~ne material propadati. Tako dolo~ena bolj{a
u~inkovitost NOTE ne potrjuje meritev vodne vpojnosti
impregniranih vzorcev (5.1). Da bi pojasnili te naspro-
tujo~e si rezultate, smo za preiskavo impregnacije vzor-
cev uporabili neporu{no metodo nevtronsko radiografijo
(5.3).

5.3 Dolo~itev vodnoodbojne u~inkovitost z nevtronsko
radiografijo

Prodiranje raztopine silanov s kapilarnim vlekom v
ope~ne vzorce (slika 3a) je podobno za obe za{~itni
sredstvi. Vendar je kon~ni doseg majhnih molekul IBTE
dalj{i, saj se ve~je molekule NOTE po odparitvi topila
kmalu ustavijo. To je v skladu z rezultati meritev
vodnevpojnosti impregniranih betonskih vzorcev (slika
2). S spremljanjem napredovanja vode v impregniran
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Slika 2: Izguba mase betonskih vzorcev med preskusom OSMO v
odvisnosti od {tevila ciklusov zmrzovanja in odtajevanja
Figure 2: Material loss of samples as function of freeze and thaw
cycles during OSMO test

Slika 1: Odvisnost navzemanja vode betonskih vzorcev od ~asa
namakanja
Figure 1: Capillary water absorption of concrete as function of
wetting time



sloj materiala (slika 3b) smo posku{ali ovrednotiti u~in-
kovitost vodnoodbojne za{~ite materiala.

Koncentracijski profili vode v vzorcih pri razli~nih
~asih namakanja so prikazani na sliki 4. Iz rezultatov
sklepamo, da impregnacija z NOTE skoraj ne dopu{~a
prodiranja vode, medtem ko impregnacija IBTE le delno
zavira napredovanje vode. To lahko pojasnimo z
razli~nima alkilnima skupinama molekul NOTE in
IBTE: n-oktil z dolgo verigo in mo~no nepolarnim
zna~ajem deluje mnogo bolj hidrofobno kot pa majhen
cikli~ni i-butil. Ve~ja alkilna skupina v NOTE zapre
ve~ji dele` por v betonu in prepre~i prodiranje vode
vanje. Sredstvo IBTE pa zapre le majhne pore, ve~je pa

pusti proste, vanje pa prodre voda. Taka razlaga pojas-
njuje tudi rezultate preskusa OSMO (5.2). Ob tem pa je
u~inkovitost NOTE {e pove~ana zaradi dodanega dime-
ra, siloksana. Impregniran material z NOTE je z dobrim
kontrastom viden na sliki 4, opazimo ostro mejo dosega
vode. Opazimo tudi napredovanje vode v impregniran
material z IBTE, kjer vsebnost vode z dosegom pada
tako kot nara{~a koncentracija silikonske smole. To
lahko pojasnimo s hlapnostjo malih molekul IBTE, zato
je globlje pod povr{ino materiala koncentracija silana
IBTE vedno bolj razred~ena.

6 SKLEPI

Hidrofobno za{~ito s silanskimi sredstvi smo ovred-
notili s standardnima metodama: meritvijo vodne
vpojnosti impregniranih vzorcev in dolo~itvijo zmrzlin-
ske odpornosti betona pod vplivom soli s preskusom
OSMO. Dodaten vpogled v procese na fazni meji med
nepolarnim impregniranim obmo~jem in neza{~itenim
materialom nam je omogo~ila neporu{na metoda za
dolo~anje vodika, nevtronska radiografija, ki omogo~a
ve~ zaporednih posnetkov procesa prehajanja vode po
posameznemu vzorcu. S kombinacijo dveh gravime-
tri~nih standardnih metod in neporu{ne metode nam je
uspelo ovrednotiti u~inkovitost hidrofobne za{~ite in
pojasniti rezultate z razli~no kemijsko zgradbo silanskih
molekul. Nadaljnje delo poteka na podro~ju raziskave
procesov prehajanja vode in raztopin soli v vzorcih
betona. Ob tem nadaljujemo rutinske meritve
vodnoodbojne u~inkovitosti silanskih in drugih za{~itnih
sredstev. Kombinacija teh metod se lahko uporabi v
preiskavah gradbenih materialov za dolo~evanje drugih
snovi, ki vsebujejo vodik (npr. nafta).
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Slika 3: Nevtronografska posnetka prikazujeta: (a) impregnacijo ope~nih vzorcev (debeline 2,5 cm) s silanskimi sredstvi in (b) prodiranje vode v
impregnirano plast materiala. Vzorca sta bila impregnirana s silani NOTE in IBTE.
Figure 3: Neutron radiographic images showing: (a) impregnation of brick samples (2,5 cm thick) with silane agents and (b) penetration of water
into impregnated material. Samples were impregnated with NOTE and IBTE silanes.

Slika 4: Dolo~itev u~inkovitosti hidrofobne impregnacije z
nevtronsko radiografijo: spremljanje prodiranja vode v impregnirano
plast ope~nih vzorcev pri razli~nih ~asih namakanja vzorcev.
Vodoodbojni u~inek impregnacije zavira napredovanje vode
Figure 4: Determination of hydrophobic impregnation efficiency by
neutron radiography: monitoring of water penetration into
impregnated area of brick samples at different wetting times. Water
repellent effect of impregnation prevents the advance of water
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