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V prispevku so prikazani rezultati {tudija vpliva dodajanja izbranih aditivov in manj{ih koli~in standarnih dodatkov na za~etno
hidratacijo portland cementa, dobljeni s pulzno metodo odboja ultrazvo~nih stri`nih valov (USWR-metoda). Metoda omogo~a
pridobitev informacij o rasti fizi~ne trdnosti zelo krhkega cementnega gela v zgodnji fazi hidratacije kontinuirano, neporu{no in
brez zunanje mehanske stri`ne obremenitve vzorcev. Prikazani rezultati zelo razvidno ka`ejo na zavla~evalno/pospe{evalne
vplive aditivov in vplive dodatkov na ~asovni potek rasti trdnosti cementnih pasti in isto~asno tudi na primernost metode in na
delovanje uporabljenega aparata za karakterizacijo teh materialov. Podani so tudi poskusi korelacije med spremembo odbojnega
koeficienta stri`nih valov zaradi hidratacije po enem dnevu in tla~no ter upogibno trdnostjo in koli~ino hidratizirane snovi z
uporabo termogravimetrije.
Klju~ne besede: cement, hidratacija cementa, ultrazvo~no valovanje, cementni aditivi, ultrazvo~no presku{anje cementa

In this contribution the results of a study of the influence of the addition of selective additives and of small admixtures on the
early hydration of Portland cement with the pulsed-ultrasonic-shear-wave reflection (USWR) method, are presented. With these
measurements the information on the growth of the physical strength of the fragile cement gel in the early hydration stage are
obtained in a continuos, nondestructive way with no external shear applied. The retarding/accelerating effects of additives and
admixtures on the time development of the shear rigidity are very pronounced as is evident from the results obtained. They also
demonstrate the suitability of the method and the performance of the apparatus used. An attempt to correlate the change in the
reflection coefficient of the shear waves due to hydration after one day with the compressive and bending strength and with the
amount of the hydrated material using thermogravimetry is also reported.
Key words: cement, hydration, ultrasonic shear wave reflection, cement additives, cement ultrasonic testing

1 UVOD

Za razumevanje kemije reakcij med cementom in
vodo med zgodnjo hidratacijo je bilo narejenih veliko
raziskav z uporabo sodobnih metod elektronske mikro-
skopije, rentgenografije, termogravimetrije, kalorimetrije
in jedrske magnetne resonance. S temi raziskavami se je
poglobilo znanje o kemijskih procesih, s katerimi hidrati-
zirajo cementna zrna. Opravljenih pa je bilo zelo malo
raziskav, ki bi omogo~ile kvantitativno povezavo med
nastankom razli~nih kemijskih tvorb in trdnostjo oz.
togostjo cementnega gela. Problem je vezan na nujnost
uporabe izredno majhnih lateralnih ali stri`nih pomikov,
da ne bi pri{lo do trganja delikatnih struktur, ki nastajajo
z napredovanjem reakcij hidratacije. Zelo zanimiv na~in,
kako bi do teh informacij pri{li, ponuja metoda odboja
stri`nega ultrazvo~nega valovanja, po kateri se meri
koeficient odboja ultrazvoka r na vmesni plasti kremen/
cementna pasta1. Ker se s procesom hidratacije spremi-
nja r, ponuja metoda mo`nost pridobitve specifi~nih
informacij tudi o njegovi kinetiki. Sprememba odboj-
nega koeficienta ∆r je na preprost na~in povezana z
dinami~nim stri`nim modulom G cementne paste:
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kjer je Z1 znana akusti~na stri`na impedanca kremena in
ρ gostota cementne paste2. Na osnovi modificirane
metode odboja ultrazvoka je bil konstruiran preskusni
aparat USWR-2, ki omogo~a enostavno, natan~no,
zvezno in neporu{no merjenje koeficienta r oziroma
njegovega spreminjanja ∆r med hidratacijo3. Z
namenom raz{iritve aplikacij pulzne USWR-metode in
aparata so v prispevku prikazani rezultati uvodnega
{tudija vpliva izbranih doma~ih, komercialnih aditivov
in manj{ih koli~in standardnih dodatkov na za~etno
hidratacijo PC-cementa.

Za betoniranje se cementno-betonske me{anice
rutinsko pripravljajo za {tevilne aplikacije v razli~nih
razmerah. Zato se cementu dodajajo najrazli~nej{i
aditivi, na katerih odziv mo~no vplivajo njegove
kemi~ne in fizikalne lastnosti in je zato {tevilo vplivnih
parametrov veliko4. Za karakterizacijo teh materialov je
zato potrebna hitra, za ravnanje enostavna merska
metoda. Primernost uporabljene USWR-metode in
aparata je razvidna iz prikazanih meritev.

Ena od va`nej{ih karakteristik, ki ozna~ujejo kvali-
teto cementa, je njegova tla~na trdnost σ. Za homogeno,
izotropno elasti~no snov velja, da je σ ∝ E1/2. Po drugi
strani pa je elasti~ni modul E ∝ G po Poissonovi relaciji.
Medtem ko se za sve`o cementno pasto lahko privzame,
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da je homogena in izotropna, evidence za relacijo,
podobno Poissonovi, v primeru cementne paste ni.
Vendar se z nastajanjem in porastom fizikalnih in kemij-
skih povezav med zrni cementa zaradi tvorbe CSH-gela
lahko predpostavi, da cementna pasta s tem pridobiva
elemente elasti~no-plasti~nega vedenja. S tem oba
modula, E in G, postopoma nara{~ata, in merjenje
stri`nega modula daje indikacijo o hitrosti nara{~anja
strukturne trdnosti cementne paste v zgodnji fazi po
kontaktu cementa z vodo. Ker sta ∆r in G povezana z
ena~bo (1), spremembe ∆r izra`ajo tako tudi porast
stri`ne in tla~ne (ter upogibne) trdnosti. Po tem modelu
je pri~akovana zveza med ∆r in tla~no trdnostjo:
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kjer je P1 parameter. V prispevku so opisani prvi posku-
si korelacije med ∆r in tla~no σ (ter upogibno σu)
trdnostjo pri izbranih vzorcih po enodnevni hidrataciji.

Znano je, da je tla~na trdnost σ(t) direktno povezana
s stopnjo hidratacije α(t), ki je sigmoidne forme. Prav
tako obliko imata tudi ~asovni odvisnosti ∆r(t) in
{G(t)}1/2, kar posredno potrjuje gornje predpostavke3. V
prispevku so podane tudi uvodne meritve dele`ev
hidratizirane snovi (Ca(OH)2 in neizparljive vode) z
uporabo termogravimetrije s ciljem, da bi se eksperi-
mentalno ugotovilo obstoj zveze med ∆r in α.

2 EKSPERIMENTALNI PODATKI

Materiali: Vsi uporabljeni materiali so komercialno
dobavljivi izdelki, in sicer: cement CEM I 52,5R s
specifi~no povr{ino po Blainu SB = 480 m2/kg izdeluje
cementarna Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d.d.,
aditive (dva zavla~evalca cementol retard M in cementol
retard R2 ter dva pospe{evalca cementol alfa in tiksokret
P) pa TKK, d.d., Srpenica. Prvi trije imenovani aditivi so
teko~ine, tiksokret pa je prah. Apnenec (98% CaCO3; SB
= 500 m2/kg) in plav`na `lindra (SB = 340 m2/kg) so
laboratorijsko pripravljeni dodatki.

Priprava presku{ancev: Cementne paste so bile
pripravljene z intenzivnim ro~nim me{anjem cement-
nega prahu, ki mu je bila dodana ustrezna koli~ina
destilirane vode. Vsi, v tem delu prikazani rezultati, se
nana{ajo na en sam tip PC-cementa, tj., CEM I 52,5R.
Paste z aditivi so bile zame{ane tako, da se je predhodno
vodi dodalo ustrezno koli~ino aditiva. Uporabljene kon-
centracije, v diagramih nakazane v % po masi cementa,
so v okviru vrednosti, ki jih priporo~a proizvajalec. ^e-
prav je potrebna koli~ina paste za eno meritev majhna, se
je v ve~ini primerov zame{alo 15-20 g cementa za
dosego bolj{e homogenosti paste. Po opravljenem
me{anju (~as me{anja 3 minute) smo pasto nanesli v
teflonski kalup. Po vsakem nanosu smo kalup zatesnili z
laboratorijsko termoplasti~no folijo, da bi prepre~ili
izparevanje z vrha vzorca.

Oprema: Vse meritve so bile izvedene v cementarni
Salonit Anhovo. Ultrazvo~ne meritve so bile opravljene
s preskusnim prototipom instrumenta USWR-25.
Termogravimetri~ne analize (TG/DTG) so bile narejene
na aparaturi SDT 2960 dru`be TA Instruments (hitrost
segrevanja 10 °C/min, v N2 atmosferi s pretokom 100
ml/min). Meritve tla~ne in upogibne trdnosti so bile
izvedene v skladu s standardom (SIST EN 196-1) z
opremo laboratorija za kontrolo fizikalnih in mehanskih
lastnosti hidravli~nih veziv.

3 REZULTATI IN DISKUSIJA

Na sliki 1 je prikazan vpliv vode in {tirih aditivov,
dveh zavla~evalcev cementol retard M (1a), cementol
retard R2 (1b) in dveh pospe{evalcev cementol alfa (1c)
in tiksokret P (1d) na ~asovno odvisnost ∆r dveh ce-
mentnih past z istim cementom in dvema v/c-raz-
merjema (0,40 in 0,50). Ustrezni ∆r-USWR diagrami za
paste brez aditivov rabijo kot etaloni (reference).

Cementol retard R2 je zavla~evalec vezanja betona in
plastifikator. Proizvajalec ga priporo~a za izdelavo
transportnih betonov in za betoniranje v vro~ih klimat-
skih razmerah, kjer sicer obstaja nevarnost prehitrega
vezanja zaradi visokih temperatur. Beton z dodatkom
zavla~evalca ima tudi bolj{o plasti~nost in obdelavnost.
Cementol retard M je deklariran kot zavla~ilo za malte z
dolgim ~asom obdelavnosti ter z u~inkom plastifikatorja
in aeranta.

S slike 1 je razvidno, da sta USWR-metoda in aparat
zelo ob~utljiva za vplive aditivov na za~etno hidratacijo
PC-cementa CEM I 52.5R. Aditiva retard R2 (slika 1a)
in retard M (slika 1b) s koncentracijo 1 % pri sobni tem-
peraturi precej podalj{ata (≈ 3-krat) ~as vezanja v
primerjavi z etalonom (cementno pasto brez dodatka).
Oba aditiva sta zelo u~inkovita, nekoliko ve~ji vpliv ima
retard M. Nadalje, zakasnitev vezanja ni odvisna od
razmerja v/c v za~etni fazi hidratacije do 10 in 13 h,
ustrezno za retard R2 in retard M. Vpliv razmerja v/c je
izrazitej{i po preteku navedenih ~asov in je po enem
dnevu tudi ve~ji kot pri etalonskih vzorcih. V obeh
primerih vrednost ∆r po enem dnevu (∆r1dan) za paste z
aditivi ne dose`e vrednosti, ki jih ima ~isti vzorec, pri
~emer so vrednosti ∆r1dan za paste retard M malenkostno
vi{je. To nakazuje, da v obeh primerih trdnosti po enem
dnevu ne dose`eta vrednosti ~iste paste. Neodvisnih
podatkov o trdnostih σ1dan in σu,1dan pri maltah s tem
cementom in s tema aditivoma sedaj niso na razpolago.
So pa v skladu z internimi preskusi proizvajalca aditivov
na maltah z drugimi cementi. Ve~je vrednosti ∆r v
primeru past retard M v za~etnem neaktivnem delu (do
10 h) v primerjavi z etalonom in pasto retard R2
ustrezajo ve~ji plasti~nosti te paste.

Cementol alfa akcelerator je pospe{evalec vezanja in
strjevanja ter dodatek za zimsko betoniranje. Zaradi te
lastnosti se uporablja pri izdelavi prefabriciranih beton-
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skih elementov, pri zimskem betoniranju do -10 °C, in
kadar se `eli pospe{iti prirastek trdnosti betona.
Tiksokret P je pra{kasti dodatek, ki mo~no pospe{i
vezanje in strjevanje cementa in je zato primeren za
izdelavo hitro vezujo~ih malt in betonov. Uporablja se
ga zlasti pri izdelavi brizgalnih betonov in malt, ker s
skraj{anjem ~asa vezanja prepre~uje odpadanje `e
nabrizganega betona. Pove~uje tudi sprijemljivost betona
ali malte na mokro podlago.

Aditiva alfa akcelerator (slika 1c) in tiksokret P (sli-
ka 1d) pri koncentracijah 1 % (alfa) in 4 % (tiksokret)
pri enaki (sobni) temperaturi skraj{ata ~as vezanja v
primerjavi z etalonom. U~inek obeh ni enako izrazit kot
v primeru zavla~evalcev retard R2 in M, kar je pri tej
temperaturi razumljivo, ker le-ta sama po sebi deluje kot
pospe{evalec. V pogledu hidratacije se cementni pasti s
pospe{evalcema vedeta precej druga~e glede na etalon.
Vi{je vrednosti ∆r v za~etku do 2 h ka`ejo, da je pasta
tiksokret bolj plasti~na od alfa in etalona. Po izteku tega
~asa sledi hiter porast vezanja, ki je precej ve~ji v
primeru pospe{evalca alfa. Vezanje in strjevanje paste
tiksokret se po pribli`no 7,5 h precej upo~asni v
primerjavi s pasto alfa. Vidno se razlikuje tudi nadaljnji
potek hidratacije. Medtem ko se ∆r vrednosti past alfa
pribli`ujejo vrednostim past etalona, so v primeru

tiksokreta ob~utno ni`je. Vidno se razlikujeta tudi
dose`eni vrednosti ∆r1dan. Vrednosti ∆r1dan za alfo so
nekoliko ni`je, za tiksokret pa ob~utno manj{e. Efekt
pospe{evanja vezanja je odvisen od razmerja v/c. Pri alfi
past je vpliv v/c podoben kot pri pasti etalona, v primeru
tiksokreta pa je precej bolj izrazit. Velikost efekta izra`a
tudi veliko razmerje (∆r1dan,etalon/∆r1dan,tikso), ki je 1,8 in
3,3, ustrezno za 0,40 in 0,50. To nakazuje, da se eno-
dnevne trdnosti alfa past pribli`ujejo vrednostim etalona,
tiksokret paste pa po 24 h ostajajo precej krhke. Pri tem
je zanimivo, da je stopnja hidratacije, ocenjena iz
TG/DTG-meritve CH1dan po enem dnevu v pasti s
tiksokretom primerljiva s stopnjo v ~isti pasti. To
nakazuje velik pomen mikrostrukture strjene paste za
doseganje ustrezne mehanske trdnosti. Tudi za te paste
neodvisno merjenih vrednosti σ1dan in σu,1dan ni. Na
razpolago je interni preskus proizvajalca za primer malte
tiksokret P (ista koncentracija) in drugim cementom
(CEM II/A-S 42,5R), ki ka`e, da so vrednosti σ1dan in
σu,1dan skoraj enake vrednostim ustreznega etalona. Ta
rezultat ni v skladu z USWR-meritvami. Razlaga je
lahko v na~inu priprave vzorca, ker tiksokret zelo hitro
deluje. Znano je, da se pri uporabi vla`nega peska
tiksokret P dozira v stroj za brizganje neposredno pred
uporabo me{anice, sicer se ne dose`e `elenega u~inka.
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Slika 1: Vpliv {tirih razli~nih aditivov na ~asovno odvisnost ∆r dveh cementnih past z enakim cementom in z dvema razmerjema v/c
Figure 1: Influence of four different additives on the time dependence ∆r of two cement pastes made with the same cement and two w/c ratios



Na sliki 2 je prikazana primerjava vpliva {tirih
uporabljenih aditivov na potek zgodnje hidratacije (prvih
24 h) cementne paste z v/c = 0,40. Slika je zbirna,
dobljena iz diagramov na sliki 1. Izdelan je bil tudi
ustrezni diagram za primer v/c = 0,50, ki pa ni prikazan,
ker je potek odvisnosti sli~en tistemu na sliki 2 in ne
daje novih informacij.

Z merjenimi vrednostmi ∆r (slika 2) je po ena~bi (1)
izra~unan dinami~ni stri`ni modul G za cementne paste.
Rezultat, ~asovna odvisnost modula G, je prikazan na
sliki 4a, iz katerega se jasno ka`e ob~utljivost pulzne
USWR-metode na rast fizi~ne trdnosti v zgodnji fazi
hidratacije. V neaktivnem obdobju je rast modula G za
vse paste izredno po~asna, kar je razvidno s slike 4b
(slika 4a z druga~no skalo). Ob koncu tega obdobja so
dose`ene vrednosti modula G zelo majhne, vse pod 20
MPa. Temu sledi obdobje izredno hitre rasti modula G,
ki v relativno kratkem ~asovnem intervalu dose`e vred-
nost do 100-krat ve~jo (≈ 150 MPa/h). Ta oster preskok
lahko rabi pri kontrolnih meritvah za definiranje trajanja
neaktivne dobe, bodisi s specificiranjem dolo~enega
praga vrednosti G ali s prese~i{~em tangente na ustrezne
krivulje s ~asovno osjo, kot je nakazano na sliki 4b. Po
tej sliki so USWR-~asi vezanja pri sobni temperaturi in
danih koncentracijah aditiva in vode (3,2; 4,1; 4,8; 10,9
in 12,4 h) ustrezno prikazani za tiksokret, alfa, etalon,
retard R2 in retard M.

Na sliki 3 je prikazan vpliv dodajanja manj{ih koli~in
dodatkov, apnenca in `lindre na razvoj ∆r pri v/c = 0,30.
Diagram za pasto brez dodatkov se uporablja kot etalon.
Razmerje v/c je podano glede na suho maso materiala.
Opravljena je bila tudi meritev za primer v/c = 0,40.
Potek ~asovne odvisnosti ∆r je podoben tistemu na sliki
3 z manj{imi razlikami med posameznimi krivuljami in s
krivuljo za vzorec 3, ki le`i vedno nad krivuljo za vzorec
4.

Rezultati na sliki 3 prikazujejo, da se da s pulzno
USWR-metodo slediti lastnostim me{anic cementa s
standardnimi mineralnimi dodatki. Ob~utljivost je v tem
primeru bolj izrazita po pribli`no 8 h od kontakta
cementa z vodo. O~ividno je, da manj{i dodatki apnenca
in `lindre nekoliko upo~asnijo razvoj ∆r prvih 24 h v
primerjavi s ~isto pasto, pri ~emer je `lindra efektivnej{a
v skladu s pri~akovanji6.

V tabeli 1 so zbrani rezultati meritev enodnevne
tla~ne (σ1dan) in upogibne (σu,1dan) trdnosti, merjene pri
petih vzorcih malt (etalon in {tiri me{anice), priprav-
ljenih po standardu z enakimi hidravli~nimi vezivi kot
cementne paste na sliki 3. V kolonah 5 in 6 so podani
tudi rezultati meritev TG/DTG dele`ev (CH1dan) nasta-
lega Ca(OH)2 in neizparljive vode (H1dan) po enem dnevu
hidratacije v cementnih pastah iste sestave in v/c = 0,50.
Dele`a CH1dan in H1dan sta podana glede na maso vzorca,
pre`arjenega na 950 °C. V zadnji koloni so vnesene
Blaine-ove specifi~ne povr{ine. Merjeni σ28dni in σ90dni za
malte s ~istim cementom sta 55 in 64 MPa, ustrezni
vrednosti σu,28dni in σu,90dni pa 7,7 in 8,3 MPa.

Tabela 1: Vpliv dodatkov apnenca (A) in plav`ne `lindre (Z) na
vrednost σ1dan in σu,1dan ter na dele`a CH1dan in H1dan

Table 1: Influence of mineral admixtures, calcite (A) and blust
furnace slag (Z), on the values σ1day and σu,1day and on the amounts of
CH1day in H1day

[t.
vzorca

Sestava
(%)

σ1dan

(MPa)
σu,1dan

(MPa)
CH1dan

(%)
H1dan

(%)
Blaine
(m2/kg)

1 ^isti cement 26,5 5,5 16,0 14,1 480
2 5 A+ 5 Z 23,5 5,0 15,6 12,9 470
3 15 A+ 5 Z 19,6 4,5 14,8 10,4 480
4 5 A+15 Z 18,9 4,4 13,2 10,3 410
5 15 A+15 Z 14,2 3,6 12,7 10,7 460

Rezultati meritev trdnosti σ1dan in σu,1dan (tabela 1) so
v skladu z USWR-meritvami sprememb odbojnega
koeficienta ∆r1dan na sliki 3 v tem, da vi{jim vrednostim
∆r1dan ustrezajo ve~je trdnosti. Izjema sta vzorca 3 in 4,
pri katerih je navidezna te`nja obratna (krivulji se kri`ata
pri t = 17 h). Vzrok za to je lahko omejena natan~nosti
merjenih vrednosti predvsem zaradi priprave vzorca.
Temu v prid gre tudi `e v rezultatih omenjeno dejstvo,
da v ponovljenih meritvah z v/c = 0,40 krivulja za vzorec
3 le`i vedno nad krivuljo za vzorec 4. Manj verjetna
mo`nost je ve~ji vpliv fino~e cementa. Specifi~na povr-
{ina vzorca 4 je v primerjavi z drugimi vidno manj{a.
Natan~nej{e, sistematske meritve, da bi se ta odvisnost
pojasnila, so v teku.

Na sliki 5a in 5b sta prikazana diagrama tla~ne σ1dan

in upogibne σu,1dan trdnosti v odvisnosti od spremembe
odbojnega koeficienta ∆r1dan. To~ke (krogci) so eksperi-
mentalne vrednosti iz tabele 1, {tiri krivulje pa potekajo
skozi eksperimentalne to~ke; kvadratno s tremi para-
metri, linearno in eksponencialno z dvema parametroma
in zveza po ena~bi (2) z enim samim parametrom. ^e-
prav je {tevilo eksperimentalnih to~k majhno, se iz teh
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Slika 2: Primerjava vpliva {tirih additivov na potek zgodnje
hidratacije v/c = 0,40 paste CEM I 52,5R
Figure 2: A comparison of the influence of four additives on the early
hydration of w/c = 0,40 CEM I 52,5R paste



diagramov lahko sklepa, da eksponencialna povezava, ki
se uporablja pri eksperimentalnih meritvah longitu-
dinalne hitrosti zvoka v cementnih pastah in betonih 7, ne
ustreza. Poleg tega prognozira veliko previsoke vred-
nosti za σ (≈ 200 MPa) in σu (≈ 30 MPa) trdnosti za

otrdele (∆r → 1) cementne paste. Merjeni trdnosti σ90dni

in σu,90dni za malte s tem cementom sta 64 in 8,3 MPa.
Linearna zveza za σ tudi ne ustreza. Po pri~akovanju
(ena~ba 2) se linearno zvezo lahko pri~akuje le za
majhne vrednosti ∆r (≤ 0,20). Presene~a pa dobra
linearna zveza za σu in prognozirana vrednost za otrdele
paste (≈ 9 MPa). Urejanje (prilagoditev) po ena~bi (2) z
enim samim parametrom je presenetljivo dobra pri obeh,
σ in σu, primerih. Poleg tega za tla~no trdnost popol-
noma trdne paste prognozira vrednost 65 MPa skoraj
enako vrednosti σ90dni, prognozirana vrednost za σu pa je
nekoliko vi{ja. Prilagoditev polinoma 2. stopnje je sicer
nekoliko bolj{a kot v primeru σ, kar je razumljivo, ker tu
nastopajo trije parametri, prognozirane vrednosti za
otrdele paste pa so previsoke (85 MPa). Vzrok za
razli~no vedenje v primeru σu je lahko vpliv velikega
volumskega dele`a krhkih CH-kristalov, katerih
prisotnost znatno zmanj{a natezno trdnost cementne
paste.

Namen TG/DTG-meritev v tem prispevku je ugotav-
ljanje obstoja povezave med ∆r in stopnjo hidratacije
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Slika 5: Zveza med spremembo ∆r1dan in: a) tla~no σ1dan, b) upogibno
σu,1dan trdnostjo
Figure 5: Relation between ∆r1day change and; a) compressive σ1day,
b) bending σu,1day strength
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Slika 4: Vpliv additivov na ~asovno odvisnost stri`nega modula: a)
med hidratacijo 24 h, b) v neaktivnem obdobju
Figure 4: Influence of additives on the time growth of the dynamic
shear modulus: a) during the 24 h hydration, b) in the dormant period
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(koli~ino hidratiziranega cementa). Prikazani so zgolj
uvodni rezultati obse`nej{e raziskave, ki je v teku.
Zna~ilen TG/DTG diagram hidratiziranega PC-cementa
vklju~uje ve~ lo~enih reakcij; dehidratacije, hidroksidni
razpad (dehidroksilacija) in dekarbonatizacijo. TG-kri-
vulja ima zna~ilen izrazit skok med (425 in 550) °C
zaradi razpada CH-hidroksida, ki se ga lahko uporabi za
njegovo kvantitativno dolo~itev v hidratiziranem
cementu8. Kadar je v vzorcu ve~ja koli~ina karbonata, ga
je treba upo{tevati ter rezultat ustrezno korigirati. S
TG-analizo se lahko dolo~i tudi neizparljivo vodo v
cementni pasti, to je tisto, ki zapusti vzorec hidratizirane
paste potem, ko jo segrejemo nad 105 °C. Navadno jo
merimo kot razliko (izgubo) med maso vzorca na koncu
TG-analize (950 °C) ter maso pri 105 °C. Tudi na
podlagi podatka o neizparljivi vodi se stopnjo hidratacije
cementa lahko samo oceni9. V tabeli 1 podane vrednosti
H1dan za pet cementnih past ka`ejo na precej{en vpliv
dodatkov na nastalo koli~ino H1dan. V primerjavi z
etalonom so te vrednosti ni`je. Velikost zni`anja ni
linearna s koncentracijo dodatka, ampak ka`e te`njo
nasi~enosti pri ve~jem % dodatkov. Rezultat je skladen z
dejstvom, da dodatek `lindre zavla~uje, dodajanje
apnenca pa pospe{uje za~etno hidratacijo cementa6. Pri
primerjavi rezultatov iz literature je treba biti pozoren na
na~in podajanja koncentracije dodatka; na maso cementa
ali na maso suhe snovi. V objavljeni {tudiji vpliva
dodajanja apnenca na koli~ino H v PC pastah v razli~nih
obdobjih (6 h, 24 h, 7 dni in 28 dni) je ugotovljeno, da je
le-ta odvisna od koncentracije in ~asa hidratacije10. Tako
npr. dodajanje apnenca do 10 % zmanj{uje, nadaljnje
ve~anje dodatka pa pove~uje vrednosti H1dan, s ~imer se
rezultat v tabeli 1 lahko pojasni. Vendar v navedenem
delu je koncentracija A izra`ena z maso cementa. ^e bi
bila ta izra`ena z maso suhe snovi, bi bila ta odvisnost
padajo~a funkcija koncentracije A. Za bolj{e
razumevanje tega vedenja so potrebne dodatne meritve
pri vzorcih z enim samim dodatkom.

K trdnosti cementne paste prispeva predvsem
CSH-gel. Za ~isti cement, kot je npr. CEM I 52,5R, se
koli~ina nastalega gela (in hidratiziranega cementa) da
oceniti iz koli~ine nastalega CH-ja. Ker je ustrezna
izguba mase zaradi razpada CH-ja v zna~ilnem TG/DTG
diagramu lepo lo~ena, je merjenje koli~ine CH precej
natan~no. Po pri~akovanju se rezultati TG/DTG meritev
dele`a CH1dan ujemajo z meritvami σ1dan in σu,1dan (tabela
1) v tem, da vi{jim vrednostim CH1dan ustrezajo ve~je
trdnosti. Razlike vrednosti CH1dan med posameznimi
vzorci niso tako izrazite kot za vrednosti H1dan, ker
dodajanje apnenca skoraj ne vpliva na vrednost CH1dan

10.
Ve~ji vpliv `lindre na zavla~evanje za~etne hidratacije
cementa je opazen. Rezultati CH1dan so v skladu tudi z
USWR-meritvami spremembe odbojnega koeficienta
∆r1dan s slike 3. Na sliki 6 je prikazan diagram ∆r1dan v
odvisnosti od dele`a CH1dan. To~ke (krogci) so eksperi-
mentalne vrednosti, premica pa je linearna prilagoditev.
Z diagrama je razvidno, da je v okviru razpolo`ljivih

podatkov zveza med ∆r1dan in dele`em CH1dan proporcio-
nalna, kar se tudi pri~akuje. Namre~, sprememba ∆r v
odvisnosti od ~asa t je sigmoidne forme, kot je tudi
stopnja hidratacije α(t)3. ^e je v obeh primerih vzrok za
spremembe isti, tj., tvorba gela, mora biti ∆r(t) ∝ α(t) in
s tem tudi ∆r(t = 1 dan) ∝ CH(t = 1 dan). Z mineralo{ko
sestavo uporabljenega cementa 70 % C3S, 10 % C2S in
20 % (C3A + C4AF) je izra~unani CH-dele` popolnoma
hidratiziranega cementa 29 %. Ta vrednost se ujema s
prognoziranim CH-dele`em za popolnoma hidratizirano
(∆r → 1) cementno pasto v diagramu na sliki 6.

4 SKLEP

V prispevku je prikazano, da je USWR-metoda
primerna za {tudij vpliva dodajanja aditivov in manj{ih
koli~in standardnih dodatkov na za~etno hidratacijo
portland cementa CEM I 52.5R.

Aditiva cementol retard M in R2 podalj{ata ~as
vezanja za pribli`no 3-krat v primerjavi s cementno
pasto brez dodatka, pri ~emer je retard M nekoliko
vplivnej{i. Vpliv razmerja v/c na zakasnitev vezanja je
izrazitej{i po preteku pribli`no 10 h. Stopnja hidratacije
po enem dnevu za paste z aditivi ne dose`e vrednosti, ki
jo ima ustrezni etalonski vzorec. Cementne paste s
pospe{evalcema cementol alfa in tiksokret P se vedeta
precej druga~e glede na etalon. Oba aditiva skraj{ata ~as
vezanja, pri ~emer je drugi vplivnej{i v prvih urah. Vpliv
je mo~no odvisen od razmerja v/c, {e posebej pri tikso-
kretu. Pri akceleratorju alfa se ∆r1dan vrednost pribli`a
vrednosti etalona, za tiksokret pa je le-ta precej ni`ja. To
nakazuje velik pomen mikrostrukture strjene paste za
doseganje ustrezne mehanske trdnosti.

Z merjenjem ∆r se da dobiti ~asovna odvisnost
dinami~nega stri`nega modula G za cementne paste. V
neaktivnem obdobju je rast modula G za vse paste
izredno po~asna z zelo majhnimi dose`enimi vrednostmi
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ob koncu tega obdobja. Temu sledi obdobje izredno hitre
rasti. Oster prehod med obdobjema lahko rabi v kontrol-
nih meritvah za dolo~anje trajanja neaktivne dobe.

Manj{i dodatki apnenca in `lindre nekoliko upo~as-
nijo razvoj ∆r v ~asu prvih 24 h v primerjavi s ~isto
pasto, pri ~emer je `lindra vplivnej{a. Zvezo med tla~no
σ1dan ali upogibno σu,1dan trdnostjo malt, narejenih z istimi
cementnimi me{anicami, in spremembo odbojnega
koeficienta ∆r1dan dobro opi{e poenostavljen model, ki
cementno pasto predpostavlja kot homogeno izotropno
snov. V okviru razpolo`ljivih podatkov je zveza med
∆r1dan in dele`em CH1dan, ki je merilo za koli~ino nasta-
lega CSH-gela, proporcionalna, kar se intuitivno tudi
pri~akuje.
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